Druh materialu Velkost zrna prasku [mm] Filtraéna schopnost [mm]

A 0,045 - 0,063 0,005
B 0,063 - 0,160 0,010
C 0,160 - 0,315 0,025
D 0,315 - 0,630 0,055
E 0,630 - 1,000 0,100



